
DIN ISO 2768-mH

Allgemein-
toleranzen DIN EN ISO

 1302
Datum Name

Oberflächen
Werkstoff

gez.

gepr.

Maßstab

Ersatz für:

Blatt

Blattformat

Zust. Änd.-Nr. Datum Name

60050757
 

 

1:1

A3
2     

    
    

    

    
    
    

Einbaumotor26.02.2015 E.Koch
26.02.2015 Peskos

EBMU 23-1000 WS

206,5

53,5

28
,4

n

G 1/4G 1/4

G 1/4

9

7,
5

10
,5

n
4
1,
5

Zuluft
 
 

Zuluft
 
 

Abluft
 
 


