Abnahmeprufzeugnis

Quality/ Certification

DIN 50049 (EN 10204)

Abnahmeprlifzeugnis 3.1.B
Quaillty Cerlification 3.1. B

Auftraggeber: L'Isolante K-Flex sri Produktionsnummer:
Cusfomer Via don Locatelli 35 Product lot number
1-20040 Roncello Dick
icke:
Thickness 13 mm
Auffragsnummer: Kai09029 Abmessungen:
Order No. Dimensicns
Produkibezeichnung: K-Flex EC Probenkonditionierung:
Product name Sample conditioning

Eigenschaft Priifmethode Einheit Ergebnis
Property Testmethod Dimension Result
Dicke * mm 12,3
Thickness

Dichte * kg/m® 68
Density 0

Wasserdampfdiffusions- G 8430

widerstandszah| (u)
Water vapor resistance factor (i)

* interne Prifverfahren ** in Anlehnung an ISO 15106-3 und DIN 52615

intemnal test procedure in fine with ISO15106-3 and DIN 52615
Vorstehende Angaben entbinden den Ké&ufer nicht von The above statement does not dispense the buyer from
der Ihm gesetzlich obliegenden Eignungspriafung. his legal duty to check the incoming goods.
Eine rechilich verbindliche Zusicherung bestimmter A legally binding assurance of a certain application
Produkteigenschaffen oder der Eignung des Produkies can not be derived from our statements.

fur einen konkreten Einsaizzweck kann aus unseren
Angaben nicht abgeleitet werden.
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